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Настоящий стандарт распространяется на прямошовные элект
росварные трубы общего назначения диаметром 426-1620 мм" 

Стандарт соответствует СТ СЭВ 489-77 и устанавливает бо
лее жесткие требования к ударной вязкости основного металла, 
количеству поперечных швов, усилению внутреннего шва, к фаске· 
на конце трубы. 

(Измененная редакция, Изм. No 3). 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Размеры труб и предельные отклонения по ним должны 
соответствовать ГОСТ 10704-91. 

1.2. В зависимости от показателей качества трубы изготовляют 
следующих групп: 

А- по механическим свойствам из углеродистой стали марок 
Ст2, Ст3 (всех степеней раскисления) категории 1 по 
гост 14637-89; 

Б - по химическому составу из углеродистой стали марок Ст2. 
Ст3, (всех степеней раскисления) с химическим составом 
по гост 14637-89; 

В - по химическому составу и механическим свойствам из уг
леродистой стали Ст2 (всех степеней раскисления) кате
гории 2, Ст3кп категории 2 и 3, Ст3пс, Ст3сп категорий 2 
и 5 по гост 14637-89; 
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